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PAPAIZ-UDINESE METAIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Relatório Número:  004-2020 

Descrição:   ROLDANA UDISUPER 150KG 

Teste:  
Conforme ABNT NBR 15969 – Parte1: Roldanas – Requisitos e 

Métodos de Ensaio 

Normas Referencias:  
ABNT NBR 5426/ ABNT NBR 8094 / ABNT NBR 8116 / ABNT NBR 

10821-1 

Analista:  Janderson Silva 

Data do Teste:  03-14/08/2020 

Resultado:   Atende os Requisitos da  Norma ABNT NBR 15969-1 

 
REQUISITOS ESPECIFICOS 

 
Requisito 

Valor 
Encontrad

o 
Status 

RESISTÊNCIA À CORROSÃO 72h 144h Atende 

DETERMINAÇÃO DE CIRCULARIDADE E 

CONCENTRICIDADE 
<0,56mm  0,03mm Atende 

APLICAÇÃO DE CARGAS E CICLOS  10.000 ciclos  12.000 ciclos Atende 

ESFORÇO PARA MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA < 50N < 50N Atende 


